
Brand Notre-Dame 2019



Völlig zerstört: Dachstuhl von 1220-1240





Zerstört: Dachreiter von 1860 



Mehrere Gewölbejoche eingestürzt



Gerettet: Glasfenster in den grossen

Fensterrosen von 1220-1250



Gerettet: wichtige Reliquien

Dornenkrone

Mantel Ludwigs des Fommen



Probleme für Wiederaufbau:

- Stabilität der Struktur (Stein geschwächt durch Hitze): insbesondere Gewölbe

- wo ist das geschmolzene Blei hingelaufen?



Brände grosser Kirchenbauten historisch durchaus häufig

- Mainz: am Tag der Weihe 1009 komplett abgebrannt; 1081, im 12. Jh. Ausführung von Gewölben; 1767 

Brand nach Blitzschlag (Gewölbe halten Stand, neue Türme); 1793 nach Belagerung der Stadt; 

1945 Dächer nochmal abgebrannt

- London: Great Fire 1666: Saint Paul und fast alle Altstadtkirchen zerstört



- Reims: 1914 im ersten Weltkrieg durch Brandbomben in Brand geraten





Sandstein brennt nicht, aber durch die Hitze platzen äussere Schichten ab und der Stein verfärbt sich rötlich 

(hier auf  der linken Seite der Fensterrose)



York Minster, Brand 1984 des Holzdaches im Querhaus





Kölner Dom 1945: kein Feuer – wegen eisernem Dachstuhl?


